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84 <<Уголь древесный, Технические условиrI)
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рЕзулътАты испытАffi
на соответСтвпе требоваIIпям госТ 7657,84 <<Уголь древесный. Технические условиq))
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Настояrций,rfi;,Jн:"ilн"#; тн'fr g"J,fr 
ЖУJ;;8,"атжтJ".J#1ърешения ИJII {ЗОЯВЛеНuе ИJII] Об ОzРаНuЧеНuu оmвеrпсrпвенноспu: в случае оmворо npob бврf,rцЬв1 заявut еп"м, ий'";;;;;* оmвеmсmвенносtпь за оtпборПРОб, УСЛОВuЯ mРаНСПОРmuРовкu, uнфор'tацu', прidо"-ооо"r)уо'зоr*.iп"r'ч ;;;;;;;',;;mбор проб.

Результат
испытапийКажущмся гшrоrнйБ, г,iБ,Б

Массовая доляББП, нЕБББ

Массовая доо" *й"rПБЪББ
Массовая доля угля с зернами в
местах погрузки, О/оо не более:

размером менее 25 мм Менее 5
Менее 5

Массовм лоля гЪййй, %ý
Масса l дмЗ утля, г, не меЕее
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